НОРМЫ ОТГРУЗКИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

	№1
	Наименование

изделий
	Максимальная вагонная норма
	Количество кирпича на поддоне, шт

	
	
	кирпич, шт
	поддоны (1300х750), шт
	

	1
	Кирпич полнотелый

укладка «елочкой»
	19992
	56
	357

	2
	Кирпич пустотелый одинарный
	25200
	56
	450

	3
	Кирпич пустотелый утолщенный
	20160
	56
	360

	4
	Камень пустотелый рифленый
	11760
	56
	210
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